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1. CzeS€ OGOLNA

1.1. Nazwa Zamdwienia Publicznego
Specyfikacja Techniczna jest dokumentem bedgcym podstawg do udzielenia zamdwienia i zawarcia umowy na

wykonanie robét: ,Remont Sciany szczytowej budynku nr 74”

1.2. Przedmiot i zakres robét
Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét

budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach zadania ,Remont $ciany szczytowej budynku nr 74”.

1.2.1. Szczegétowy wykaz robot

rozebranie przeznaczonego do remontu muru z cegly o grubosci 1 cegly na zaprawie cementowo-wapiennej

- rozebranie fundamentow pod murem przeznaczonym do remontu

- wykonanie nowych fundamentéw szerokosci 52 cm pod murem przeznaczonym do remontu

- wykonanie izolacji poziomej na murze fundamentowym

- wymurowanie $ciany z bloczkow z betonu komdrkowego grubosci 25 cm

- wykonanie wzmocnien muru poprzez wstawianie w poziome spoiny ptaskownika stalowego — bednarke
o grubosci 2 mm

- wykonanie doktadnego uszczelnienia odpowiednig zaprawg cementowg na styku nowo wzniesionego muru z z
ramg konstrukcyjna zelbetowa

- wykonanie obrzutki na $cianie

- wykonanie tynku renowacyjnego na nowo wybudowanej $cianie murowej

- zagruntowanie przed malowaniem catej sciany srodkiem gruntujacym

- pomalowanie catej $ciany szczytowej farbg zewnetrzna silikatowg lub silikonowg wtasciwg na tynki renowacyjne

- zainstalowanie na $cianach murowych wewnetrznych czterech ciggdw instalacji uziemiajgcej z ptaskownika
grub. 4 mm - bednarka szerokosci 30 mm, bednarka przymocowana do $ciany na wysokosci od posadzki
okoto 30 cm

- wykonanie ztaczy srubowych na tasmach bednarki, celem podtaczenia zarobionych kabli z maszyn lub urzadzen

- wywiezienie transportem samochodowym materiatéw porozbiérkowych

1.2.2. Roboty towarzyszace, pomocnicze
- zabezpieczenie terenu budowy.
- doprowadzenie terenu wykonywania robdt do nalezytego porzgdku, usuniecie

odpaddw, zuzytych obrdbek blacharskich poza teren Jednostki Wojskowe;j.

1.3. Informacje o terenie budowy
Budynek wolnostojgcy zlokalizowany na terenie kompleksu wojskowego 5013 w Mrzezynie pod numerem 74.
Budynek jest uzytkowany i stuzy jako garaz pojazdéw wojskowych.

Dojscia i dojazdy do budynku - istniejgce utwardzone
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1.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Fakt rozpoczecia i prowadzenia robdt, wykonawca uzgodni z inspektorem nadzoru inwestorskiego.

Wykonawca umiesci w miejscach i w ilosciach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru inwestorskiego, tablic
informacyjnych i ostrzegawczych o prowadzonych robotach budowlanych. Inspektor nadzoru inwestorskiego lub
uzytkownik budynku okresli niezbedny sposéb ogrodzenia terenu budowy. Zabezpieczenie prowadzonych robét nie

podlega odrebnej zaptacie.

1.5. Zabezpieczenie intereséw osé6b trzecich

Wykonawca odpowiedzialny jest za przestrzeganie obowigzujacych przepisow oraz winien zapewni¢ ochrone
wiasnosci publicznej i prywatnej. Wykonawca odpowiedzialny jest za naruszenie interesdw osob trzecich oraz za
szkody wyrzadzone w mieniu publicznym i prywatnym, w trakcie realizacji zamodwienia. Jezeli , w zwigzku z
zaniedbaniem, niewfasciwym prowadzeniem robdt lub brakiem koniecznych dziatan ze strony wykonawcy nastgpi
uszkodzenie lub zniszczenie wtasnosci prywatnej lub publicznej, to wykonawca na swéj koszt, naprawi lub odtworzy
uszkodzong wtasnos¢. Pomieszczenia i miejsce po wykonywanych pracach, wykonawca pozostawi w stanie nie

pogorszonym.

1.6. Wymagania dotyczace ochrony srodowiska

Wykonawca zobowigzany jest do przestrzegania przepisow dotyczgcych ochrony srodowiska, zaréwno podczas
realizacji robét i na terenie budowy, jak i poza jego terenem. Bedzie unikac¢ szkodliwych dziatan, szczegdlnie w zakresie
zanieczyszczania powietrza, wod gruntowych, nadmiernego hatasu i innych szkodliwych dla sSrodowiska i otoczenia
czynnikéw, powodowanych wykonawstwem robét budowlanych. Powstajace w trakcie wykonywania robot
budowlanych odpady nalezy usuwac i gromadzi¢ w sposdb ograniczajgcy ich rozrzut i pylenie. Strefy gromadzenia
odpaddéw nalezy uzgodnic z inspektorem nadzoru inwestorskiego i ogrodzi¢ oraz odpowiednio zabezpieczyé.
Stosowany sprzet nie moze powodowac zniszczen w srodowisku naturalnym.

Opfaty i kary za przekroczenia norm, okreslone w odpowiednich przepisach dotyczacych srodowiska, obcigzajg
wykonawce.

Wykonawca bedzie przestrzegac przepisdw ochrony przeciwpozarowe;.

Materiaty tatwopalne bedg sktadane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem
0s6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszystkie straty spowodowane pozarem wywotanym jego

dziatalnoscia przy realizacji robot przez personel wykonawecy.

1.7. Warunki bezpieczenstwa pracy
Podczas realizacji robdt wykonaweca przestrzegac bedzie przepisow dotyczgcych bhp i ppozarowych.
W szczegdlnosci wykonawca ma obowigzek nie zagraza¢ innym osobom i mieniu w zwigzku z prowadzonymi przez

siebie pracami.
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1.8. Warunki dotyczace organizacji ruchu

Zamawiajacy przekaze wykonawcy niezbedne informacje dotyczace organizacji ruchu drogowego obowigzujgcego na
terenie kompleksu oraz okresli zasady poruszania sie pracownikdw po terenie jednostki wojskowej i w rejonie
prowadzonych robét.

Wykonawca z chwilg przystgpienia do realizacji umowy zgtosi do Dowddcy J.W. w miejscu, potrzeby w zakresie
wydania upowaznienn /przepustek i identyfikatorow/ do wstepu na teren jednostki i odpowiada za przestrzeganie

przez swoich pracownikdw wewnetrznych przepisdéw dotyczgcych ochrony obiektu.

1.9. Zabezpieczenie chodnikow i jezdni

W trakcie robdt, w obrebie stref niebezpiecznych przejscie chodnikiem nalezy ograniczy¢ poprzez tymczasowe
wygrodzenie lub rozwiniecie tasmy ostrzegawcze;.

Wszelkie zmiany w ograniczeniach ruchu na jezdniach i chodnikach oraz trasy drég komunikacyjnych dla dostaw
materiatéw na teren budowy i do rejonu robdt i sposoby ich zabezpieczenia wykonawca uzgadnia z Dowddcg JW. w
miejscu.

Generalnie, zasady porzadku i poruszania sie po kompleksie wojskowym reguluje wtasciwy Dowddca Jednostki

Wojskowej.

1.10. Okreslenia podstawowe, definicje

1.10.1. WSspdlny Stownik Zamdwien — system klasyfikacji produktéw, ustug i robét  budowlanych stworzony na

potrzeby zamoéwien publicznych.

1.10.2. Inspektor nadzoru inwestorskiego — osoba posiadajaca uprawnienia budowlane w odpowiedniej specjalnosci

oraz podstawe do wykonywania samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (o ktérych mowa w art. 12
Prawa budowlanego), ktérej zamawiajgcy powierza nadzorowanie prowadzonych robdét budowlanych. Jest
przedstawicielem zamawiajgcego na budowie, z zakresem praw i obowigzkéw okreslonych w art. 25 i 26 Prawa
budowlanego. Wykonuje biezgcg kontrole ilosci i jakosci wykonanych robdt, bierze udziat w odbiorach czesciowych
robot ulegajgcych zakryciu i zanikajacych, badaniach i odbiorach instalacji i urzadzen oraz w odbiorze korncowym
robét.

1.10.3. ‘Wyrdb budowlany — wyrdb wytworzony w celu zastosowania w sposob trwaty w obiekcie budowlanym,

wprowadzony do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako zestaw wyrobdow do stosowania we wzajemnym potgczeniu
stanowigcym integralng catos$¢ uzytkowa.

1.10.4. Aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do zamierzonego

stosowania.

1.10.5. Europejska aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna przydatnosci wyrobu budowlanego do

zamierzonego stosowania, wydana zgodnie z wymaganiami Unii Europejskiej.

1.10.6. Certyfikat zgodnosci — dokument wydany przez notyfikowang jednostke certyfikujaca potwierdzajacy ze wyréb

i proces jego wytwarzania sg zgodne ze zharmonizowang specyfikacjg techniczna.

1.10.7. Odbidr czesciowy — nieformalna nazwa odbioru robdt ulegajacych zakryciu i zanikajacych oraz

przeprowadzanie wszelkich proéb i sprawdzen instalacji, urzadzen technicznych i przewoddéw kominowych.
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1.10.8. Odbidr koricowy - nazwa czynnosci polegajgcych na protokolarnym przyjeciu (odbiorze) od Wykonawcy robdt
budowlanych przez wyznaczong przez zamawiajgcego komisje.

1.10.9. Dziennik korespondencji - nieformalny, zatozony przez zamawiajgcego rejestr przebiegu robét budowlanych

oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych w toku wykonywania robdt, zawierajgcy informacje dotyczace kolejnosci
technologii wykonania robot, zalecen i uwag inspektoréw nadzoru oraz badan , préb i odbioréw czesciowych.
1.10.10. Wykonawca - osoba lub organizacja wykonujaca roboty budowlane,

1.10.11. Ogdlne wymagania dotyczace robdét - wykonaweca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robot oraz za

zgodnos¢ z dokumentacjg projektowa, Specyfikacjg Techniczng i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. Wymagania ogoélne

Przy wykonywaniu robét budowlanych winny byé stosowane wyroby budowlane o witasciwos$ciach umozliwiajacych
prawidtowo wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonych w art. 5 ust. 1 pkt.
1 ustawy Prawo budowlane i wprowadzone do obrotu zgodnie z odpowiednimi przepisami.

Materiaty budowlane powinny posiadaé atesty i aprobaty techniczne i by¢ dopuszczone do uzytkowania w

budownictwie.

2.2. Podstawowe materiaty budowlane do wbudowania :
- gotowe zaprawy betonowe suche na bazie spoiw hydraulicznych, fabrycznie przygotowane
a/ zaprawa do wykonania szczepnego tynku, specjalnie dopasowana do systemu tynkéw renowacyjnych WTA,
zaprawa dobrze przylegajgca do trudnych podtozy, wysoka wytrzymatos¢ na odrywanie, hydrofobowa
b/ sucha, gotowa mineralna zaprawa tynkarska przeznaczona do wykonania ,,oddychajgcego” tynku o duzej
zdolnosci absorbowania soli, hydrofobowa, mrozoodporna
- bednarka stalowa ocynkowana szerokosé¢ 30 mm grubos¢ 4 mm
- $rodek gruntujacy pod farby silikatowe
- farba organiczno-silikatowa, dobrze kryjgca, zawierajgca w swoim sktadzie kombinacje substancji czynnych,
ktore dtugotrwale chronig powtoke malarska przed dziataniem organizmoéw mikrobiologicznych.

Kolor farby w RAL: CORAL 085 90 30 (0. bezowy)

- izolacja przeciwwilgociowa — papa z przeznaczeniem do wykonania izolacji poziomych na murach fundamentowych

2.3. Wymagania zwigzane z przechowywaniem, transportem, warunkami

dostawy, sktadowaniem i kontrolg jakosci
Wykonawca zobowigzany jest do kazdego wyrobu dostarczonego na teren budowy posiada¢ wazny certyfikat lub
deklaracje zgodnosci.
Dostarczone na teren budowy wyroby powinny posiadac¢ karty katalogowe wyrobu, albo wytyczne lub instrukcje
dotyczace stosowania wyrobu. Wyroby budowlane z ograniczonym terminem przydatnosci do stosowania powinny
mie¢ oznaczony termin, w jakim mozna je stosowac bez wptywu na jakos¢ robot budowlanych.
Inspektor nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest zaakceptowac i potwierdzi¢ dostarczenie wyrobéw na budowe po

sprawdzeniu, czy posiadajg wazne certyfikaty lub deklaracje zgodnosci.
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Kontrolne badania jakosci wyrobdw nalezy przeprowadzac¢ zgodnie z wymaganiami odpowiednich norm lub aprobat
technicznych, instrukcji i wytycznych producenta.
Sktadowanie materiatéw powinno odbywad sie w oryginalnych, nie otwieranych opakowaniach, w suchych

pomieszczeniach.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN NIEZBEDNYCH DO WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na
jakos¢ wykonywania roboét i bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w ST i

Przedmiarem Robat.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania takich srodkdéw transportowych, ktére nie bedg powodowac kolizji
ruchu na terenie Jednostki Wojskowe]j oraz nie spowodujg uszkodzen terenu i wewnetrznych drég przejazdowych na
obszarze JW. 3937. Transport na terenie jednostki odbywac sie bedzie po utwardzonych istniejgcych drogach
wewnetrznych.

Prace zatadunkowe i roztadunkowe nalezy przeprowadzaé z zachowaniem odpowiednich przepiséw BHP.

5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT BUDOWLANYCH

5.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robét rozbiérkowych nalezy:

- teren ogrodzi¢ i oznakowac zgodnie z wymogami BHP,

5.2. Ogdlne zasady wykonania robot
Roboty prowadzi¢ zgodnie z rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. (Dz. U. Nr 47 poz. 40 ) w

sprawie bezpieczenstwa i higieny pacy podczas wykonywania robét budowlanych.

- Obrzutke tynkarskg naktada sie zwyktymi recznymi narzedziami do tynkowania lub agregatem tynkarskim. Tynk
natryskowy (obrzutke) nanosi¢ w taki sposdb, aby pokrywat on powierzchnie sciany w 50%.
W przypadku stosowania agregatu tynkarskiego postepowac zgodnie z instrukcjg jego uzytkowania i zachowywac

wymagang konsystencje zaprawy.

- Tynk nawierzchniowy nalezy mieszac intensywnie przez 2 do 3 minut w mieszarce przeciwbieznej az do otrzymania
jednorodnej masy, nie zawierajgcej grudek.

Naktada¢ zaprawe warstwami do uzyskania tgcznej grubosci tynku wynoszacej od 20 do 30 mm.; nanies¢ warstwg o
grubosci 10 mm, krétko odczekac, zeby Sciggneta i nastepnie natozy¢ tynk do petnej grubosci.

Powierzchnie wyréwnac w kierunku pionowym i poziomym. W zaleznosci od warunkéw schniecia tynku.

Tynk moze by¢ najwczesniej po ok. 2 godzinach przecierany (filcowany) wzglednie mozna mu nada¢ odpowiednig

strukture.
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W przypadku stosowania pompy nie jest wymagane uzycie mieszalnika wtdrnego. Wielkos$¢ ustawianej ilosci wody
zalezy od typu urzgdzenia i wymaganej konsystencji.
Przestrzegac temperatury stosowania wynoszacej od +5 °C do +30 °C.

Zabezpieczy¢ Swiezy tynk przed zbyt szybkim schnieciem i dziataniem niekorzystnych warunkéw atmosferycznych.

- Farbe nanosié cienkimi warstwami przy pomocy pedzla, watka lub tawkowca.
Do wykonania pierwszej warstwy farbe rozciericzyé wodg w ilosci ok. 20 %. Druga warstwe wykonywac farba

nierozcienczona.

Wykonawca odpowiedzialny jest za prowadzenie robdt zgodnie z Umowa, ze Specyfikacjg techniczng Wykonania i
Odbioru Robodt, z Przedmiarem Robot oraz za jakosé stosowanych materiatow.

Wszystkie dodatkowe rozwigzania techniczne nalezy uzgadnia¢ z inspektorem nadzoru inwestorskiego
reprezentujgcego Zamawiajgcego.

Wiekszo$¢ robdt budowlanych ujetych w niniejszej ST nie wymaga uszczegétowienia.

Natomiast bezwzglednie wymaga sie aby wszystkie roboty byty prowadzone zgodnie z zasadami ogdlnie przyjetej
sztuki budowlane]j opartej na wiedzy i doswiadczeniu oraz wymogami technicznymi zalecanych w tym zakresie.
Wszystkie rozwigzania techniczne dotyczgce robdt wykonawca ustala na roboczo z inspektorem nadzoru

inwestorskiego reprezentujgcego Zamawiajgcego.

6. KONTROLA, BADANIA ORAZ ODBIOR WYROBOW | ROBOT BUDOWLANYCH

6.1. Zasady kontroli jako$ci materiatow

Kontrola materiatow polega na przedstawieniu przez wykonawce wynikdéw badan potwierdzajacych zgodnos¢
parametréw fizyko - mechanicznych zastosowanych materiatéw z wymaganiami Aprobaty technicznej.
Nalezy réwniez sprawdzic:

- data przydatnosci do stosowania,

- warunki przechowywania,

- stan opakowan.

6.2. Kontrola wykonanych robét

Dopuszczalne odchylenia dla tynkéw:

) Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku
odchylenie pow. tynku od

kat i
at;r]gI?Jla ptaszczyzny i odchylenie
krawedzi od linii prostej pionowego poziomego
<4mm na dtugosci taty kontrolnej <3mm na <4mm na dtugosci 1m
1] 2m dtugosci 1m i £10mm na dtugosci
Sciany
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Niedopuszczalne sg nastepujgce wady:

- wykwity w postaci nalotéw krystalizujacych soli na powierzchni tynkéw, plesni itp.,

- trwate slady zaciekdédw na powierzchni, odstawanie, odparzenia i pecherze wskutek niedostatecznej
przyczepnosci tynku do podtoza, spekania tynkdw.

Odbidr gotowych tynkdw powinien by¢ potwierdzony protokotem, ktéry powinien zawierac:

- ocene wynikow badan,

- wykaz wad i usterek ze wskazaniem mozliwosci ich usuniecia,

- stwierdzenia zgodnosci lub niezgodnosci wykonania z zamdéwieniem

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robdt, jakos¢ wyrobdw oraz zapewni mozliwos¢ kontroli

materiatéw, wyrobdéw i wykonywanych robdét, majgcych na celu osiggniecie zatozonej ich jakosci.

Kontrola jakosci robdt obejmuje wszystkie fazy robét budowlanych.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

Przedmiar robodt jako sktadnik dokumentacji projektowej, stuzgcej do opisu zamdwienia na wykonanie robot
budowlanych - zgodnie z Rozporzgdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. - zawiera zestawienie
przewidywanych do wykonania robdt podstawowych w kolejnosci technologicznej ich wykonania, z wyliczeniem i

zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robot podstawowych.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. Odbior roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbidr robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych robét, ktére
w dalszym procesie realizacji ulegajg zakryciu. Odbioru robdt dokonuje inspektorowi nadzoru inwestorskiego w
obecnosci wykonawcy.

Gotowos¢ danej czesci robét zgtasza wykonawca inspektorowi nadzoru inwestorskiego.

Wyniki przeprowadzonych kontroli nalezy uzna¢ za dodatnie, jezeli wszystkie wymagania dla danej fazy robot zostaty
spetnione. Jezeli ktérekolwiek z wymagan nie zostato spetnione, dang faze robét nalezy uznaé za niezgodna z
wymaganiami i po wykonaniu poprawek przeprowadzi¢ ponowng kontrole.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania robét poprawkowych na wtasny koszt i w terminie ustalonym z

inspektorem nadzoru inwestorskiego.

8.2. Odbidr czesciowy

Odbioréw czesciowych dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego, po sprawdzeniu ich ilosci i jakosci oraz zgodnosci z
dokumentacja techniczna.

Inspektor nadzoru zobowigzany jest dokonywac odbioréw czesciowych w takim czasie (mozliwie szybko po otrzymaniu
zgtoszenia), aby wykonawcy umozliwi¢ wykonanie ewentualnych poprawek bez hamowania postepu robét.

Odbiory robot czesciowych przeprowadza sie celem oceny czy spetnione zostaty wszystkie wymagania dotyczgce

wykonanych robét budowlanych, w szczegdlnosci w zakresie:
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—zgodnosci z dokumentacja techniczng, specyfikacjg techniczng (szczegétowsy), przedmiarem robdt, wraz z ew.
wprowadzonymi zmianami naniesionymi w trakcie prowadzenia robot

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow,

Wszelkie etapy robét powinny uzyskac¢ akceptacje inspektora nadzoru inwestorskiego a odbiér koricowy i ewentualnie

czesciowy zakonczy¢ protokotem odbioru.

8.3. Odbiér kornicowy

Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robdt w odniesieniu do ilosci i jakosci. Catkowite
zakonczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez wykonawce wpisem do dziennika
korespondencji i bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego.
Osiagniecie gotowosci do odbioru musi potwierdzi¢ wpisem do dziennika budowy inspektor nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca przekaze inspektorowi nadzoru inwestorskiego komplet dokumentéw. W terminie siedmiu dni od daty
potwierdzenia gotowosci do odbioru Inwestor powiadomi pisemnie wykonawce o dacie rozpoczecia odbioru i sktadzie
powotanej komisji odbioru. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosci na podstawie przedtozonych
dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, oceny wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z PN, Przedmiarem robot
i Specyfikacji Technicznej.

W toku odbioru ostatecznego komisja zapozna sie z realizacjg robdt, zwtaszcza w zakresie wykonania robot
uzupetniajacych i robét poprawkowych.

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego
sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.

W przypadku, gdy zdaniem komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe do

odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z wykonawca wyznaczy ponowny termin do odbioru.

9. SPOSOB ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

Roboty tymczasowe i towarzyszgce zwigzane z wykonaniem robdt budowlanych ujete zostaty w cenie robot
podstawowych. Roboty tymczasowe i towarzyszace, jakie mogg wystgpic¢ w trakcie realizacji zamodwienia, a ich
wykonanie bedzie konieczne do nalezytego wykonania zamoéwienia, wykonawca bedzie zobowigzany wykonac na
wtasny koszt.

Wartosc ryczattowa pozycji przedmiarowych uwzglednia wszystkie czynnosci oraz wymagania sktadajgce sie na
wykonanie poszczegélnych robét, przewidzianych w dokumentacji technicznej zamdwienia.

Zasady rozliczania i ptatnosci za wykonane roboty stanowig warunki szczegétowe okreslone w Umowie o wykonanie

robot budowlanych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10.1. Przepisy prawne

1. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2004 r.
nr 19, poz. 177 z pdin. zm.).
2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. nr 207, poz. 2016
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z pdzn. zm.).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2004 r. nr 92,

poz. 881).

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony Srodowiska (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 627 z pdzn. zm.).
5. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - o odpadach (Dz. U. z 2001 r. nr 62, poz. 628

z pdin. zm.).

6. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrze$nia 2004 r. w/s szczegétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania

i odbioru robdt budowlanych oraz programu funkcjonalno — uzytkowego (Dz. U. z 2004 r.
nr 202, poz. 2072 z pdin. zm.).

7. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robdt budowlanych (Dz. U. z 2003 r. nr 47,

poz. 401).

Wykonat:

Penczytto Stawomir inspektor TUN
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